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 8. セメント向け高炉スラグ　国別輸出推移
（単位：1,000トン）

年　　度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 構 成 比
(%)

韓 国 927 1,129 1,110 641 832 879 877 953 839 187 337 672 398 189 62 0.6

台 湾 2,986 2,418 1,881 1,957 1,554 942 962 1,069 1,317 1,379 1,377 1,736 2,456 2,454 2,754 27.6

香 港 7 16 15 58 79 0.8

ベ ト ナ ム 186 363 626 664 712 700 650 366 183 134 130 36 51 282 2.8

タ イ 26

シ ン ガ ポ ー ル 99 133 76 87 49 81

マ レ ー シ ア 297 350 327 513 428 451 327 426 286 188 112 139 114 442 451 4.5

ブ ル ネ イ 16

フ ィ リ ピ ン 149 283 270 209 302 251 358 198 270 318 287 367 260 264 34 0.3

イ ン ド ネ シ ア

ミ ャ ン マ ー 28

ス リ ラ ン カ 55 110 97 36 82 0.8

バングラデシュ 1,310 1,042 935 1,017 925 943 1,171 1,131 1,455 1,202 1,700 1,093 171 300 146 1.5

マ カ オ

サウジアラビア 39 39 41 79 80 36 40 38

ク ウ ェ ー ト 21 39 83 166 125 41 40

カ タ ー ル 123 323 263 417 296 448 237 161 349 239 203 120 159 108 1.1

アラブ首長国連邦 1,049 1,336 1,542 2,059 2,636 2,714 2,196 2,037 1,640 742 594 202 160 289 235 2.4

ス ウ ェ ー デ ン 40 73 0.7

イ ギ リ ス 159 121 330 203 646 476 373 347 423 4.2

ア イ ル ラ ン ド 30 97 65 31 0.3

オ ラ ン ダ 119 123 41 54

ベ ル ギ ー 39 322 198 41 222

フ ラ ン ス 19 19 19 59 39 44 387 369 260 2.6

ド イ ツ 74

ス ペ イ ン 39 81 138 199 121 35 0.4

イ タ リ ア 39

ク ロ ア チ ア 37 19 163 152 265 2.6

カ ナ ダ 40 273 322 338 226 142 1.4

ア メ リ カ 346 780 811 742 713 1,061 1,165 1,346 1,505 1,634 2,266 2,257 2,228 2,077 2,188 21.9

メ キ シ コ 35

グ ア テ マ ラ 0 44 0.4

ホ ン ジ ュ ラ ス

ニ カ ラ グ ア 71 77

パ ナ マ

ハ イ チ 53

プ エ ル ト リ コ 69 41

コ ロ ン ビ ア 36 243 120 117 119 39 33 39 110 84 239 200 123

ベ ネ ズ エ ラ 17

エ ク ア ド ル 26 0.3

ペ ル ー 140 234 115 275 199 130 108 310 335 153 377 221 225 217 383 3.8

チ リ 41 44 44 84

ブ ラ ジ ル 217 220 85 100 49

エ ジ プ ト 111

セ ネ ガ ル 33 0.3

コートジボワール 295 307 339 300 183 329 488 220 241 177 94 116 208 96 285 2.9

ガ ー ナ 41

ト ー ゴ 38 54 17 49 42 51 32 37 34

ベ ナ ン 33 76 38 37

ア ン ゴ ラ 76 154 228 39 139 56

ケ ニ ア 36 38 191 83

ウ ガ ン ダ 5 76 38 76 79

タ ン ザ ニ ア 35 119 79 41

モ ザ ン ビ ー ク 44

南 ア フ リ カ 55

オーストラリア 521 714 825 979 982 922 933 1,069 1,081 1,101 1,248 1,354 1,533 1,565 1,525 15.3

ニュージーランド 10 21 35 44 0.4

フ ィ ジ ー 24 25 25

ニューカレドニア

合 計 8,805 9,888 9,748 10,186 10,336 9,982 10,273 10,214 10,400 8,779 10,750 9,897 10,100 9,624 9,989 100.0

前 年 度 比 (%) 107.4 112.3 98.6 104.5 101.5 96.6 102.9 99.4 101.8 84.4 122.5 112.7 94.0 95.3 103.8

注：数値は1000トン未満を四捨五入してあるので合計が合わないことがある。
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合 計 8,805 9,888 9,748 10,186 10,336 9,982 10,273 10,214 10,400 8,779 10,750 9,897 10,100 9,624 9,989 100.0

前 年 度 比 (%) 107.4 112.3 98.6 104.5 101.5 96.6 102.9 99.4 101.8 84.4 122.5 112.7 94.0 95.3 103.8

注：数値は1000トン未満を四捨五入してあるので合計が合わないことがある。

 8. セメント向け高炉スラグ　国別輸出推移




